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WHISKER VALLEY
LICENCE - 023006M

83.75 g/t Au
154 g/t Ag
1.59 % Cu

1.24 g/t Au
1.8 g/t Ag

1.55 g/t Au
1.5 g/t Ag

1.83 g/t Au
3.8 g/t Ag

2.12 g/t Au
34.3 g/t Ag

2.2 g/t Au
9.5 g/t Ag

3.95 g/t Au
10.5 g/t Ag
4.2 g/t Au
11.5 g/t Ag

5.2 g/t Au
5.0 g/t Ag

9.3 g/t Au
17.4 g/t Ag

9.3 g/t Au
1.1 g/t Ag

17.6 g/t Au
13.5 g/t Ag

30.4 g/t Au
30.8 g/t Ag
2.76 % Cu

35.98 g/t Au
1.3 g/t Ag

54.7 g/t Au
36.3 g/t Ag

61.6 g/t Au
104.0 g/t Ag
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TOTAL MAGNETIC INTENSITY AIRBORNE
GEOPHYSICAL SURVEY DATA WITH
SIGNIFICANT RESULTS FROM  2019

ROCK SAMPLING PROGRAM (AU, AG & CU) 

FIGURE 3
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